Cementyzacja

Regeneracja sieci wodociggowych

Czas eksploatacji wodociggdw nie jest nieograniczony. Aby
rurociagi mogty nie tylko wypetni¢ zadania transportu i
dystrybucji wody, ale takze dostarczyc jg do odbiorcy jako artykut |
spozywczy w stanie czystym, bez zapachu i bez barwy muszg byc
utrzymywane w dobrym stanie. Regeneracja wyktadzing
cementowa jest ekonomiczng i bezpieczng dla srodowiska alternatywg do nowego uktadania
rurociggéw ze stali, z zeliwa i azbestocementu. Wyktadzina cementowa tworzy dfugotrwatg ochrone
przeciwko korozji, przy czym oprdcz mechanicznej ochrony scian rur dodatkowo przeciwdziata ona
dalszej korozji poprzez alkaliczng reakcje cementu z materiatami metalowymi. Dtugotrwale
przeciwdziata powstawaniu nowych inkrustacji. Praktycznie nie ma zmniejszern wymiardw rur.
Hydraulika rur poprawia sie, ewentualne straty wody zostajg wykluczone, a nieszczelnosci na rurach
i potgczeniach rurowych zostajg usuniete. Czas eksploatacji wyposazonych w wyktadzine rurociggéw
mozna dwukrotnie zwiekszy¢. Przy zastosowaniu techniki chronigcej srodowisko wyktadanie
przeprowadza sie przez mate wykopy budowlane, co zmniejsza koszty regeneracji. Przeprowadzenie
catego procesu odpowiada wymogom karty rezimowej DVGW W 343.

Proces cementyzacji

Poddawany regeneracji przewdd rurowy dzieli sie wstepnie na pojedyncze odcinki rur. Przy
wielkos$ci wykopdw budowlanych ok. 2,0 m x 1,5 m odstep miedzy wykopami budowlanymi wynosi
do 500 m w zaleznosci od srednicy rurociggu. Po otwarciu wykopu budowlanego dzieli sie przewdd
na kilka etapdw roboczych. Bezposrednio po tym nastepuje wyktadanie za pomoca pracujgcych w
rurze maszyn rozpryskowych, opracowanych dla srednic DN 80 - DN 2000. W tym procesie
natryskuje sie zaprawe specjalng na $ciany rur przy pomocy pompy wysokiego cisnienia az do
osiggniecia przewidzianej grubosci warstwy. Po utwardzeniu i przed ponownym wtgczeniem do
eksploatacji nastepuje doktadne ptukanie. Tego rodzaju
wyktadzina chroni rurociagi przez wiele dziesiecioleci przed
tworzeniem korozji i inkrustacji.

Z tego powodu obecnie niemal wszystkie rury z zeliwa i stali
przeznaczone do transportu wody pitnej sg fabrycznie pokrywane
powtfoka cementowa.
Regeneracja starych rurociggdw metoda narzucania zaprawg
cementowg zyskuje zwolennikdw nie tylko poprzez szeroki zakres zastosowania i stosunkowo tatwe
stosowanie, ale takze poprzez swojg ekonomicznos¢ w poréwnaniu do innych metod regeneracji lub
uktadania nowych rurociggow.

Zbiorniki wody pitnej - czyszczenie i regeneracja

Czyszczenie i dezynfekcje urzadzen dystrybucji wody przeprowadza sie zgodnie z wymogami karty
rezimowej DVGW W 291. Najwazniejszg zaletg zastosowania cementyzacji w regeneracji zbiornikow
wody i zasobnikdw jest ekonomicznos¢ regeneracji oraz zachowania parametrow. Do
przeprowadzenia regeneracji skorodowanych zbiornikdw wody i zasobnikéw ze stali wykorzystuje
sie know-how dla czyszczenia i cementyzacji zbiornikdw. Stosowane metody czyszczenia sg
bezpieczne dla sSrodowiska i nie pozostawiajg nieczystosci. Wykorzystanie aseptycznych urzadzen
odpowiada standardom higienicznym.



